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Resumo

Avaliou-se a espessura de película formada a partir de compósitos experimentais contendo diferentes fotoiniciadores e com a 
viscosidade alterada pela quantidade de carga e temperatura. Foram confeccionados 3 compósitos contendo mesma matriz: Bis-

fotoiniciador (CQ e/ou TPO), além de um co-iniciador (EDMAB), formando-se os grupos: G1- CQ (0,4% peso) + EDMAB (0,8% 
peso), G2 – CQ (0,2% peso) + TPO (0,2% peso) + EDMAB (0,4% peso), G3 – TPO (0,4% peso). Cada grupo foi subdividido em 

°C apresentaram espessuras de 
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